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PROSES PRODUKSI NATA DE COCO...

Perebusan dan pengadukan

Limbah Cair Tapioka

Penyaringan

Penambahan gula (5-6%) dan

Amonium Sulfat (0,02%)

Pendinginan hingga suhu kamar

Pemberian starter Acetobacter xylinum

Proses fermentasi pada suhu 28-31 C, 8 hari

Lembaran nata

Air Kelapa



PROSES PRODUKSI ASAP CAIR...



Komponen Utama:

•Fenol

•Asam

•Karbonil



PROSES PRODUKSI BRIKET...



PROSES PRODUKSI ARANG AKTIF...







SERAT BERKARET

Kompons lateks Sit tipis kering

penumpukan

Sit tebal

pengovenan

pemotongan

Serat sabut Kelapa

Pemintalan, Pembuatan tambang, Penggilasan, 
Penguapan, Pemeraman, Penguraian tambang

pengovenan

Pencetakan

Serat Keriting

Sit tipisKompons lateks



COCO PEAT, COCO MESH, COCO MULSA
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KASIH


